
ARTICULO SOBRE LA PROTESIS
COMPLETA DE RESINA.

PROTESIS COMPLETA DE RECINA. CASI SIEMPRE PRESENTE EN TODO
LOS ESTATUS.

RESUMEN:.

Realizado por Delia Altagracia castillo.

En este articulo se describen los materiales y el método para realizar una prótesis
completa de resina acn1ica.
La resma acnlica ha.sido utilizada en odontología desde hace mucho tiem.po
Desarrollada especialmente para la polimerización en horno de microondas. esta técnica
consigue trabajos de laboratorio de alta calidad.

INTRODUCCIÓN

Hace varias décadas apareció un material que revoluciono la técnica dental, hablamos
de la resma acrílica.

La resina acn1ica cumple casi siempre con los requisitos estéticos exigido por los
paciente.

Las propiedades fisicas logradas por la polimerización por microondas son muy
importantes: la polimerización completa y uniforme del Ácron Me asegura una gran
estabilidad dimensional, muy superior a los métodos convencionales.

Todo protésico apreciará. que la alta resistencia a la fractura es vital para la durabilidad

de cualquier material para base de dentadura

.El módulo de elasticidad es igualmente importante .por ser la medida de su resistencia
a la defonnación por fuerzas externas! Esta propiedad.. jooto con su propia dureza
superficial de 28mpa (dure7..avickers) destaca a éste método sobre 1:08 demás.

También son impresionantes sus efectos estéticos: La polimerización completa en el
produce una superficie lisa que previene efectivat,nente la formación de placa"
reduciendo apreciablemente la.tepdencia a la decoloración por laabsorción de agua.




